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Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности СПО 08.02.10  Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство, программы  дисциплины «Строительные материалы и изделия». 

 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

 В результате освоения  дисциплины обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС 

следующими умениями, знаниями, профессиональными и общими компетенциями: 

Умения: 

1.  определять вид и качество материалов и изделий;  

2.  производить технически и экономически обоснованный выбор строительных материалов и изделий 

для конкретных условий использования. 

Знания: 

1. основные свойства строительных материалов;  

2. методы измерения параметров и свойств строительных материалов;  

3. области применения материалов.  

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием средств 

механизации. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного полотна, 

переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном транспорте. 

 

1.1. Результаты освоения  дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по  дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений, 

знаний, компетенций: 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины, модуля* 

Результаты освоения 

(объекты 

оценивания) 

Основные показатели оценки результата и их 

критерии  

(указать с учетом специфики содержания УД, МДК) 

Раздел 1.  

Основные понятия 

строительного 

материаловедения 

У 1-2; З 1-3;  

ОК 1-9;  

ПК 2.1-2.2; 3.1-3.2 

-освоение умений определять вид и качество материалов 

и изделий;  

-освоение умений производить технически и 

экономически обоснованный выбор строительных 

материалов и изделий для конкретных условий 

использования. 

-знание основных свойств строительных материалов;  

-знание методов измерения параметров и свойств 

строительных материалов;  

-знание областей применения материалов.  
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Раздел 2.  

Природные материалы 

У 1-2; З 1-3;  

ОК 1-9;  

ПК 2.1-2.2; 3.1-3.2 

-освоение умений определять вид и качество материалов 

и изделий;  

-освоение умений производить технически и 

экономически обоснованный выбор строительных 

материалов и изделий для конкретных условий 

использования. 

-знание основных свойств строительных материалов;  

-знание методов измерения параметров и свойств 

строительных материалов;  

-знание областей применения материалов.  

Раздел 3.  

Материалы и изделия, 

получаемые спеканием и 

плавлением 

У 1-2; З 1-3;  

ОК 1-9;  

ПК 2.1-2.2; 3.1-3.2 

-освоение умений определять вид и качество материалов 

и изделий;  

-освоение умений производить технически и 

экономически обоснованный выбор строительных 

материалов и изделий для конкретных условий 

использования. 

-знание основных свойств строительных материалов;  

-знание методов измерения параметров и свойств 

строительных материалов;  

-знание областей применения материалов.  

Раздел 4.  

Вяжущие материалы 

У 1-2; З 1-3;  

ОК 1-9;  

ПК 2.1-2.2; 3.1-3.2 

-освоение умений определять вид и качество материалов 

и изделий;  

-освоение умений производить технически и 

экономически обоснованный выбор строительных 

материалов и изделий для конкретных условий 

использования. 

-знание основных свойств строительных материалов;  

-знание методов измерения параметров и свойств 

строительных материалов;  

-знание областей применения материалов.  

Раздел 5.  

Материалы на основе 

вяжущих веществ 

У 1-2; З 1-3;  

ОК 1-9;  

ПК 2.1-2.2; 3.1-3.2 

-освоение умений определять вид и качество материалов 

и изделий;  

-освоение умений производить технически и 

экономически обоснованный выбор строительных 

материалов и изделий для конкретных условий 

использования. 

-знание основных свойств строительных материалов;  

-знание методов измерения параметров и свойств 

строительных материалов;  

-знание областей применения материалов.  

Раздел 6.  

Материалы 

специального назначения 

У 1-2; З 1-3;  

ОК 1-9;  

ПК 2.1-2.2; 3.1-3.2 

-освоение умений определять вид и качество материалов 

и изделий;  

-освоение умений производить технически и 

экономически обоснованный выбор строительных 

материалов и изделий для конкретных условий 

использования. 

-знание основных свойств строительных материалов;  

-знание методов измерения параметров и свойств 

строительных материалов;  

-знание областей применения материалов.  

 

1.2. Оценка освоения  дисциплины 

Предметом оценки служат знания, умения и компетенции, на формирование которых направлена  

дисциплина Строительные материалы и изделия в соответствии с ФГОС.  

Формы и методы контроля освоения  дисциплины отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Контроль и оценка освоения  дисциплины по темам (разделам) 

Элемент  дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые ПК, 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые ОК, 

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1.  

Основные понятия 

строительного 

материаловедения 

Устный опрос 

Тестирование 
У 1-2; З 1-3;  

ОК 1-9;  

ПК 2.1-2.2; 3.1-3.2 

-  

Экзамен 

У 1-2; З 1-3;  

ОК 1-9;  

ПК 2.1-2.2; 3.1-3.2 

Раздел 2.  

Природные материалы 

Устный опрос 

Лабораторное занятие №1 

Тестирование 

У 1-2; З 1-3;  

ОК 1-9;  

ПК 2.1-2.2; 3.1-3.2 

-  

Раздел 3.  

Материалы и изделия, 

получаемые спеканием и 

плавлением 

Устный опрос 

Лабораторная работа №2-5 

Тестирование  

У 1-2; З 1-3;  

ОК 1-9;  

ПК 2.1-2.2; 3.1-3.2  

-  

Раздел 4.  

Вяжущие материалы 

Устный опрос 

Лабораторная работа №6-8 

Тестирование 

У 1-2; З 1-3;  

ОК 1-9;  

ПК 2.1-2.2; 3.1-3.2 

-  

Раздел 5.  

Материалы на основе вяжущих 

веществ 

Устный опрос 

Лабораторная работа №9-11 

Тестирование 

У 1-2; З 1-3;  

ОК 1-9;  

ПК 2.1-2.2; 3.1-3.2 

-  

Раздел 6.  

Материалы специального 

назначения 

Устный опрос 

Лабораторная работа №12-13 

Тестирование 

У 1-2; З 1-3;  

ОК 1-9;  

ПК 2.1-2.2; 3.1-3.2 

-  
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2. Оценочные средства для текущего контроля 

Тестовые задания для оценки освоения  (в каждом вопросе один правильный ответ):  

Раздела №1: Основные понятия строительного материаловедения 

З1-3., У1-2.,ПК 2.1., 2.2, 3.1, 3.2., ОК1-9 

1) Группы строительных материалов по назначению? 

А) Технологические 

Б)  Конструкционные 

В) Промышленные 

Г) Монтажные 

2)Виды коррозии? 

А) Аморфная 

Б) Химическая  

В) Кристаллическая 

Г) Старение 

3) К физическим свойствам строительных материалов относятся: 

А) Упругость 

Б) Пластичность 

В) Прочность 

Г) Гигроскопичность 

4) К механическим свойствам строительных материалов относятся: 

А) Теплоемкость 

Б)  Твердость 

В) Огнестойкость 

Г) Звукопроводность 

5) Морозостойкость обозначается символом? 

А) W 

Б) t 

В) F 

Г) T 

6) Относительная твердость строительных материалов измеряется по таблице: 

А) Мооса 

Б) Бриннеля 

В) Викперса 

Г) Роквелла 

7) Основные требования к строительным материалам наружных конструкций: 

А) Звукопроводность 

Б) Высокая теплопроводность 

В) Декоративность 

Г) Огнеупорность 

8) К внутренним конструкциям строительных материалов относится: 

А) Кровля 

Б) Стены 

В) Фундамент 

Г) Перегородки 

9) Кристаллическими называют тела, в которых атомы расположены: 

А) В правильном геометрическом порядке 

Б) Хаотично 

В) В неправильном геометрическом порядке 

Г) Часть атомов в правильном геометрическом порядке, а часть в неправильном 

10) Истинная плотность пенопласта составляет: 

А) 2700…2800 

Б) 700…800 

В) 950…1200 

Г) 800…900 

11) Пористость гранита составляет: 

А) 80…99 

Б) 0,5…1 

В) 45…70 

Г) 90…98 

12) Средняя плотность готового керамического кирпича должна быть: 

А) 1400…1800 
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Б) 20..100 

В) 2600…2700 

Г) 400…800 

13) Предел прочности керамического кирпича при сжатии: 

А) 100…155 МПа 

Б) 2…5 МПа 

В) 5…10МПа 

Г) 10…50 МПа 

14) Чем больше удельная поверхность, тем цемент: 

А) Медленнее твердеет 

Б) Быстрее твердеет 

В) Сначала медленно, а затем быстро твердеет 

Г) Ничего не изменится 

15) Основные требования к рельсам: 

А) Необходимая прочность на изгиб 

Б) Водонепроницаемость 

В) Морозостойкость 

Г) Пористость 

16) Минерал с самой низкой относительной твердостью по шкале Мооса: 

А) Стекло 

Б) Тальк 

В) Сталь 

Г) Ортоклаз 

17) Удельная теплоемкость природных и искусственных каменных материалов должна составлять: 

А) 1…1,5 

Б) 0,1…0,7 

В) 0,7…1 

Г) 1…2 

18) Теплопроводность льда выше теплопроводности воды в: 

А) 6 раз 

Б) 5 раз 

В) 2 раза 

Г) 4 раза 

19) Чем выше модуль упругости, тем меньше материал: 

А) Деформируется 

Б) Трескается 

В) Коробится 

Г) Поризуется 

20) Удельная поверхность портландцемента должна быть: 

А) 1500…2000 

Б) 2000…2500 

В) 2500…3000 

Г) 3500…4000  

Критерии оценки:  

Оценка Количество правильных ответов 

«5» 18-20 

«4» 15-17 

«3» 12-14 

«2» ≤11 

 

Эталоны ответов 

1а 2б 3г 4б 5в 6а 7в 8г 9а 10в 

11б 12а 13г 14б 15а 16б 17в 18г 19а 20б 

 

Раздела №2: Природные материалы 

З1-3., У1-2.,ПК 2.1., 2.2, 3.1, 3.2., ОК1-9 

1)  Эти материалы используют в качестве сырья для получения: керамики, стекла 

А) Органически вяжущие 

Б) Природно-каменные материалы 

В) Лакокрасочные 

Г) Электропроводные 

2)  К достоинствам природно-каменных материалов относятся: 
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А) Высокая прочность на сжатие 

Б) Простота обработки 

В) Высокая прочность на изгиб 

Г) Низкая теплопроводность 

3) Определению горная порода соответствует: 

А) Руда с примесями 

      Б) Куски камня правильной или не правильной формы 

В) Природное тело, однородное по составу 

Г) Крупное скопление из одного или нескольких минералов 

4)  Самую высокую твердость по шкале Мооса имеет: 

А) Алмаз 

Б) Тальк 

В) Гипс 

Г) Кальцит 

5) Группа минералов слоистой структуры: 

А) Силикаты 

Б) Сульфаты 

В) Слюда 

Г) Карбонат 

6)  Группа водных силикатов алюминия: 

А) Силикаты 

Б) Глинистые минералы 

В) Карбонаты 

Г) Сульфаты 

7)  Первичные породы, образующиеся при остывании магмы: 

А) Хемогенные 

Б) Метаморфические 

В) Осадочные 

Г) Магматические 

8)  Вторичные породы, образующиеся при выветривании магматических пород: 

А) Осадочные 

Б) Магматические 

В) Метаморфические 

Г) Обломочные 

9)  Осадочные и магматические породы изменившие свое строение в результате физико-химических 

процессов: 

А) Массивные 

Б) Метаморфические 

В) Осадочные 

Г) Магматические 

10) Породы с кристаллической структурой, отсутствием пор, твердые и морозостойкие: 

А) Глубинные 

Б) Излившиеся 

В) Осадочные 

Г) Метаморфические 

11)Бревна строительные и пиловочные из хвойных и лиственных пород должны иметь длину: 

А) 4….5,5 м 

Б) 4….6,5 м 

В) 3….5 м 

Г) 5….7,5 м 

12) Гниение древесины происходит от: 

А) Развития на них грибов 

Б) Неправильного получения изделия 

В) Неправильного использования 

Г) От сухости 

13) Один из способов защиты древесины от гниения: 

А) Ошкуривание 

Б) Сухой режим эксплуатации 

В) Скрепление специальными материалами 

Г) Укладка в сухую погоду 

14) Сбежистость - это…. 

А) Кривизна ствола 

Б) Наклон волокон 
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В) Значительное уменьшение диаметра по длине ствола 

Г) Резкое увеличение диаметра комлевой части ствола 

15) Древесные отходы, которые мы получаем, наиболее выгодно использовать: 

А) Для утепления 

Б) Для получения технического спирта 

В) Как удобрения 

Г) Для отопления 

16)Стволы деревьев с пороками: 

А) Обрабатывают 

Б) Отправляют на исправления 

В) Списывают 

Г) Выбраковывают 

17) Пористость древесины главнейших пород, применяемых в строительстве, составляет: 

А) 30…50% 

Б) 30…55% 

В) 50…70% 

Г) 10…30% 

18) Прочность при сжатии вдоль волокон у древесины составляет: 

А) 40…60 МПа 

Б) 10…30 МПа 

В) 30…40 МПа 

Г) 60…80 МПа 

19) Прочность при сжатии поперек волокон у древесины составляет: 

А) 0,1…0,15 

Б) 0,9…1,11 

В) 0,3…0,5 

Г) 0,5…0,3 

20) Прочность при растяжении вдоль волокон у древесины, составляет: 

А) 90…100 МПа 

Б) 120…150 МПа 

В) 100…120 МПа 

Г) 150…170 МПа 

21)  Проводящая ткань древесины представляет собой: 

А) Клетки, сросшиеся в одном направлении без стенок 

Б) Сросшиеся клетки с толстыми клетками 

В) Клетки, подобных сосудистой 

Г) Клетки, сросшиеся между собой 

22) От сердцевинной трубки к коре располагаются: 

А) Волокна древесины 

Б) Годичные кольца 

В) Слои камбия 

Г) Сердцевинные лучи 

23) Точкой насыщения волокон называют: 

А) Содержание влаги в вакуолях клетки 

Б) Максимально возможное содержание влаги в стенках клеток 

В) Содержание влаги в цитоплазме клетки 

Г) Содержание влаги в специальных образованиях 

24) усушка древесины по различным направлениям приводит к ее: 

А) Гниению 

Б) Короблению 

В) Разбуханию 

Г) Растрескиванию 

25) При механической обработке стволов дерева, сохраняются свойства: 

А) Положительные 

Б) Отрицательные 

В) Положительные и отрицательные 

Г) Нет верного ответа 

26) Ранняя древесина имеет цвет: 

А) Светлый 

Б) Темный 

В) Черный 

Г) красный 

27) Поздняя древесина имеет цвет: 
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А) Коричневый 

Б) Темный 

В) Светлый 

Г) Красный 

28) Гигроскопическая вода, покрывая поверхность мельчайших частиц в стенках клеток водными 

оболочками их: 

А) Увеличивает и раздвигает 

Б) Увеличивает и сужает 

В) Уменьшает и раздвигает 

Г) Уменьшает и сужает 

29) Механические свойства древесины зависят от: 

А) Упругости 

Б) Твердости 

В) Влажности 

Г) Прочности 

30) В древесине хвойных пород функции механической и сосудистой тканей одновременно выполняют: 

А) Волокна 

Б) Трахеиды 

В) Сердцевина 

Г) Кора 

Критерии оценки:  

Оценка Количество правильных ответов 

«5» 28-30 

«4» 25-27 

«3» 22-24 

«2» ≤21 

 

Эталоны ответов 

1б 2а 3г 4а 5в 6б 7г 8а 9б 10в 

11б 12а 13б 14в 15б 16г 17в 18а 19г 20в 

21а 22г 23б 24г 25в 26а 27б 28а 29в 30б 

 

Раздела№ 3: Материалы и изделия, получаемые спеканием 

З1-3., У1-2.,ПК 2.1., 2.2, 3.1, 3.2., ОК1-9 

1) В состав керамической массы вводят отощающие материалы для придания: 

А) Плотности 

Б) Водостойкости 

В) Хрупкости 

Г) Пластичности 

2) Благодаря этому свойству глинистые частицы поглощают и удерживают воду? 

А) Гидрофильность 

Б) Усадка 

В) Спекаемость 

Г) Миграция 

3) Формование керамических изделий производят: 

А) На ленточном прессе 

Б) В автоклаве 

В) Вручную 

Г) На гидравлическом прессе 

4) К стеновым керамическим материалам относятся? 

А) Черепица 

Б) Терракотовые клипсы 

В) Кирпич 

Г) Керамзит 

5) Кирпичи перевозят : 

А) На поддонах 

Б) На площадке 

В) В сырости 

Г) В бумажной таре 

6) Достоинства кирпича полусухого прессования: 

А) Деформация 

Б) Гладкие грани 
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В) Менее морозостойкий 

Г) Трещины на поверхности 

7) Достоинство сырья для производства силикатного стекла: 

А) Трудность в обработке 

Б) Выделяется много энергии в атмосферу 

В) Поступает много вредных выбросов в почву 

Г) Экологически и экономически выгодно вырабатывать стеклоизделия из вторичного сырья 

8) Первые стекла, которые получал человек, были: 

А) Затемненными 

Б) Глухими 

В) Прозрачными 

Г) Армированными 

9) Усадка при сушке высокопластичной глины составляет: 

А) 10…15% 

Б) 15…20% 

В) 8% 

Г) 1…2% 

10) Глина измельчается в порошок при влажности: 

А) 10-15% 

Б) 15-20% 

В) 6-7% 

Г) 1-2% 

11)К черным сплавам относятся: 

А) Латунь 

Б) Чугун 

В) Золото 

Г) Бронза 

12) Предел прочности на растяжение этой группы стали должен быть: 

А) Не менее 120 

Б) Не менее 310 

В) Не менее 250 

Г) Не менее 80 

13) В красном железняке (гематите) содержится Fe: 

А) 45…65% 

Б) 30…40% 

В) 20…30% 

Г) 10…20% 

14) В чугун добавляют марганцевые руды для предания: 

А) Прочности на сжатие 

Б) Пластичности 

В) Морозостойкости 

Г) Износостойкости 

15) Высота доменной печи составляет: 

А) 25 м 

Б) 30 м 

В) 40 м 

Г) 45 м 

16) Достоинство Мартеновского способа производства стали: 

А) Ненаблюдаемый процесс 

Б) Можно получать сталь разных марок 

В) Потребляют большое количество энергии 

Г) Высокие затраты при строительстве 

17) Процесс обжига известняка выражается уравнением: 

А) 4FeS2+11O2- 2Fe2O3+8SO2 

Б) CAO+SIO2- CASIO3 

В) CAO3- CAO+CO2   

Г) CO2+C- 2CO 

18) Полезный объем доменной печи составляет: 

А) 1000…1500 м 

Б) 1000…2000 м 

В) 2000…3000 м 

Г) 2000…2500 м 

19) Содержание Fe в шпатовом железняке составляет: 
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А) 25…30% 

Б) 30…35% 

В) 20…40% 

Г) 30…37% 

20) Предел прочности при растяжении алюминиевых сплавов, составляет: 

А) 50…100 

Б) 100…300 

В) 300…500 

Г) 500…700 

21) Растяжение между соседними атомами в кристаллической решетке называют: 

А) Сопряженностью атомов 

Б) Энергетическим облаком 

В) Параметром 

Г) Длиной связи 

22) Аллотропические превращения при нагреве сопровождаются поглощением тепла, а при охлаждении: 

А) Поглощением 

Б) Сначала поглощением, а потом выделением 

В) Выделением 

Г) Сначала выделением, а потом поглощением 

23) Атомы расположены в углах куба и один атом в центре объема куба: 

А) В кубической объемно-центрированной решетке 

Б) В кубической гранецентрированной решетке 

В) В гексагональной решетке 

Г) В октональной решетке 

24) Обозначение «А» означает: 

А) Акр 

Б) Аршин 

В) Ампер 

Г) Ангстрем 

25) К цветным металлам относится: 

А) Чугун 

Б) Цинк 

В) Сталь 

Г) Гарт  

26) Большинство металлов обладают высокой: 

А) Теплопроводностью 

Б) Хрупкостью 

В) Химической стойкостью 

Г) Акустической способностью 

27) Способность материала оказывать сопротивление проникновению в него более твердого тела: 

А) Вязкость 

Б) Твердость 

В) Упругость 

Г) Прочность 

28) Свойство металла деформироваться без разрушения: 

А) Упругость 

Б) Вязкость 

В) Пластичность 

Г) Прочность 

29) Способность металла оказывать сопротивление ударным нагрузкам: 

А) Вязкость 

Б) Твердость 

В) Пластичность 

Г) Упругость 

30) Рельсовую сталь испытывают на: 

А) Сжатие 

Б) Изгиб 

В) Растяжение 

Г) Все перечисленные 
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Критерии оценки:  

Оценка Количество правильных ответов 

«5» 18-20 

«4» 15-17 

«3» 12-14 

«2» ≤11 

 

Эталоны ответов 

1г 2б 3а 4в 5а 6б 7г 8б 9а 10в 

11б 12б 13а 14г 15б 16б 17в 18в 19г 20б 

21в 22в 23а 24г 25б 26а 27б 28в 29а 30г 

 

 

Раздела №4 Вяжущие материалы 

З1-3., У1-2.,ПК 2.1., 2.2, 3.1, 3.2., ОК1-9 

1)Истинная плотность полуводного гипса: 

А)  2,5…2,6 г 

Б) 2,65…2,75 г 

В) 2,75…2,85 г 

Г) 2,85…2,95 г 

2) Насыпная плотность полуводного гипса: 

А) 800…1100 кг 

Б) 1800…1200 кг 

В) 750…800 кг 

Г) 600…750 кг 

3) Из 1 кг извести в зависимости от ее качества получается известкового теста: 

А) 3…4 л 

Б) 1…2 л 

В) 4…5 л 

Г) 2…2,5 л 

4) Обычно в хорошо выдержанном тесте соотношение воды и извести составляет: 

А) 1:2 

Б) 1:3 

В) 1:1 

Г) 1:4 

5) Негашеную порошкообразную известь при транспортировке и хранении предохраняют от: 

А) Высокой температуры 

Б) Увлажнения 

В) Выветривания 

Г) Низкой температуры 

6) Строительная гидравлическая известь содержит глины: 

А) 1…8% 

Б) 20…40% 

В) 40…50% 

Г) 8…20% 

7) Портландцемент относится к группе: 

А) Воздушных вяжущих 

Б) Смешанных вяжущих 

В) Гидравлических вяжущих 

Г) Органических вяжущих 

8) Для снижения стоимости портландцемента, добавляют: 

А) Полиэтилен 

Б) Минеральные добавки 

В) Полипропилен 

Г) Фенолформольгедит 

9) Напрягающий цемент, разработал: 

А) Н.А Белелюбский 

Б) В.Н Юнг 

В) А.В Волженский 

Г) В.В Михайлов 

10) Ангидритовый цемент получают обжигом природного гипса при температуре: 

А) 600…700 градусов 
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Б) 500…600 градусов 

В) 400…500 градусов 

Г) 300…400 градусов 

11) Плотность затвердевшего гипсового камня, составляет: 

А) 1000…1200 кг 

Б) 1500…1700 кг 

В) 1700…1900 кг 

Г) 1300…1500 кг 

12) Для образования пластичного гипсового теста необходимо воды от его массы: 

А) 10…20% 

Б) 20…30% 

В) 50…60% 

Г) 30…40% 

13) Быстротвердеющий гипс имеет начало схватывания не ранее: 

А) 30 минут 

Б) 2 минут 

В) 5 минут 

Г) 3 мин 

14) Конец схватывания медленнотвердеющий гипс имеет: 

А) Не позднее 15 минут 

Б) Не позднее 20 минут 

В) Не нормируется 

Г) Не позднее 30 минут 

15) Воздушные вяжущие могут: 

А) Не затвердевать 

Б) Затвердевать 

В) Не изменяться 

Г) Изменяться 

16) Твердение во влажных условиях при высокой температуре: 

А) 30° 

Б) 24-28° 

В) 20-22 ° 

Г) 25° 

17) Термообработка гипсового камня на воздухе должна протекать при температуре: 

А) 140…150 ° 

Б) 150…160°° 

В) 130…140  

Г) 150…170 ° 

18) Достоинство пластифицированного портландцемента: 

А) Повышенная морозостойкость 

Б) Повышение пластичности 

В) Высокая прочность на сжатие 

Г) Высокое водопоглощение 

19) Быстротвердеющий портландцемент применяют: 

А) Для бетонов сборных конструкций 

Б) В виде добавки в пластмассы 

В) Для отделки наружных стен 

Г) Для отделки внутренних стен 

20) Известь, содержащая гидравлические вяжущие должна твердеть: 

А) 7 суток 

Б) 5 суток 

В) 10 суток 

Г) 3 суток 

Критерии оценки:  

Оценка Количество правильных ответов 

«5» 18-20 

«4» 15-17 

«3» 12-14 

«2» ≤11 
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Эталоны ответов 

1а 2б 3г 4б 5в 6а 7в 8г 9а 10в 

11б 12а 13г 14б 15а 16б 17в 18г 19а 20б 

 

 

Раздела №5: Материалы на основе вяжущих веществ 

З1-3., У1-2.,ПК 2.1., 2.2, 3.1, 3.2., ОК1-9 

1)Истинная плотность полуводного гипса: 

А) 2,5…2,6 г 

Б) 2,65…2,75 г 

В) 2,75…2,85 г 

Г) 2,85…2,95 г 

2) Обычно в хорошо выдержанном тесте соотношение воды и извести составляет: 

А) 1:2 

Б) 1:3 

В) 1:1 

Г) 1:4 

3) Негашеную порошкообразную известь при транспортировке и хранении предохраняют от: 

А) Высокой температуры 

Б) Увлажнения 

В) Выветривания 

Г) Низкой температуры 

4) Строительная гидравлическая известь содержит глины: 

А) 1…8% 

Б) 20…40% 

В) 40…50% 

Г) 8…20% 

5) Портландцемент относится к группе: 

А) Воздушных вяжущих 

Б) Смешанных вяжущих 

В) Гидравлических вяжущих 

Г) Органических вяжущих 

6) Для снижения стоимости портландцемента, добавляют: 

А) Полиэтилен 

Б) Минеральные добавки 

В) Полипропилен 

Г) Фенолформольгедит 

7) Ангидритовый цемент получают обжигом природного гипса при температуре: 

А) 600…700 градусов 

Б) 500…600 градусов 

В) 400…500 градусов 

Г) 300…400 градусов 

8) Для образования пластичного гипсового теста необходимо воды от его массы: 

А) 10…20% 

Б) 20…30% 

В) 50…60% 

Г) 30…40% 

9) Быстротвердеющий гипс имеет начало схватывания не ранее: 

А) 30 минут 

Б) 2 минут 

В) 5 минут 

Г) 3 мин 

10) Конец схватывания медленнотвердеющий гипс имеет: 

А) Не позднее 15 минут 

Б) Не позднее 20 минут 

В) Не нормируется 

Г) Не позднее 30 минут 

11) Термообработка гипсового камня на воздухе должна протекать при температуре: 

А) 140…150 ° 

Б) 150…160°° 

В) 130…140  
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Г) 150…170 ° 

12) Достоинство пластифицированного портландцемента: 

А) Повышенная морозостойкость 

Б) Повышение пластичности 

В) Высокая прочность на сжатие 

Г) Высокое водопоглощение 

13) Быстротвердеющий портландцемент применяют: 

А) Для бетонов сборных конструкций 

Б) В виде добавки в пластмассы 

В) Для отделки наружных стен 

Г) Для отделки внутренних стен 

14) Известь, содержащая гидравлические вяжущие должна твердеть: 

А) 7 суток 

Б) 5 суток 

В) 10 суток 

Г) 3 суток 

15) Панели перегородок обычно изготавливают из: 

А) Гипсобетона 

Б) Железобетона 

В) Полимербетона 

Г) Тяжелого бетона 

16) Растворы, имеющие в своем составе одно вяжущее, называются:  

А) Комбинированными 

Б) Простыми 

В) Сложными 

Г) Всеми перечисленными 

17) Смысл армирования можно пояснить на элементах, работающих на: 

А) Изгиб 

Б) Растяжение 

В) Упругость 

Г) Сжатие 

18) Для ускорения твердения бетона его подвергают обработке: 

А) Влажной 

Б) Тепловлажностной 

В) Тепловой 

Г) Под давлением 

19) Фермы применяют как элементы: 

А) Тоннелей 

Б) Столбов 

В) Мостов 

Г) Защитных сооружений 

20) К бетонным изделиям для промышленного строительства относят стеновые блоки из: 

А) Керамзитобетона 

Б) Гипсобетона 

В) Гипсокартона 

Г) Пенобетона 

Критерии оценки:  

Оценка Количество правильных ответов 

«5» 18-20 

«4» 15-17 

«3» 12-14 

«2» ≤11 

 

Эталоны ответов 

1б 2в 3б 4г 5в 6б 7а 8в 9б 10в 

11б 12б 13а 14а 15а 16б 17а 18б 19в 20а 
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Раздела №6: Материалы специального назначения  

З1-3., У1-2.,ПК 2.1., 2.2, 3.1, 3.2., ОК1-9 

1.Силикатные изделия после автоклавной обработки приобретают необходимую водостойкость и: 

А. Водопоглащение 

Б. Огнеупорность 

В. Морозостойкость 

Г. Прочность 

2.Силикатный кирпич не допускается для: 

А. Фундаментов 

Б. Плит 

В. Труб 

Г. Облицовки стен 

3. Смесь для получения силикатного кирпича. 

А. Известь. Песок, вода 

Б. Магнезит, песок, вода 

В. Цемент, песок, вода 

Г. Асбест, известь, вода 

4.Автоклавы – это: 

А. Толстостенные бетоны цилиндры с герметической крышкой 

Б. Толстостенные стеклянные цилиндры с герметической крышкой 

В. Толстостенные стальные цилиндры с герметической крышкой 

Г. Толстостенные кирпичные цилиндры с герметической крышкой 

5.Цвет силикатного кирпича 

А. Красный 

Б. Светло- коричневый 

В. Черный 

Г. Терракотовый 

6.Воздушно-вяжущие для внутренних частей зданий 

А. Жидкое стекло 

Б. Глина 

В. Портландцемент 

Г. Гипс 

7.Торговое название волнистых кровельных листов 

А. Черепица 

Б. Облицовочные листы 

В. Шифер 

Г. Экструдивные изделия 

8.Готовый силикатный кирпич выдерживают 10-15 дней для: 

А. Твердения 

Б. Сушки 

В. Водопоглащения 

Г. Карбонизации 

9.Размеры силикатного  кирпича и керамического: 

А. Одинаковы 

Б. Отличаются на 5 мм по ширине 

В. отличаются на 5 мм по высоте 

Г. отличаются на 10 мм по длине 

10.Морозостойкость силикатного кирпича  и керамического 

А. Отличаются в 1,5 раза 

Б. Почти одинаковы 

В. Отличаются в 2 раза 

Г. Отличаются в 3 раза 

11.Силикатный кирпич можно применить для кладки: 

А. Фундаментов 

Б. Печей 

В. Доменных труб 

Г. Наружных стен 

12.Силикатные бетонные изделия бывают: 

А. Рулонные 

Б. Погонажные 

В. Ячеистые 

Г. Армированные 

13.Недостаток гипсовых изделий: 
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А. Легкость в скреплении 

Б. Гигроскопичность 

В. Легкость в обработке 

Г. Шумоизоляция. 

14.Для увеличения прочности на изгиб в гипсовые изделия добавляют: 

А. Органические волокна 

Б. Известь 

В. Цемент 

Г. Песок 

15.Положение, в котором транспортируют гипсовые панели: 

А. В горизонтальном 

Б. В вертикальном 

В. Не имеет значения 

Г. Следуя инструкции 

16.Назначение картона в гипсокартоне: 

А. Уменьшить теплопроводность 

Б. Повысить прочность на растяжение 

В. Повысить прочность на сжатие 

Г. Повысить прочность на изгиб 

17.Отношение гипсовых листовых материалов к огню: 

А. Трудносгораемые 

Б. Легковоспламеняющиеся 

В. Несгораемые 

Г. Зависит от условий 

18.Название «горный лен» соответствует: 

А. Фибролиту 

Б. Ксилолиту 

В. Арболиту 

Г. Асбесту 

19.Органические материалы природного происхождения при повышении влажности легко: 

А. Загнивают 

Б. Коробятся 

В. Расслаиваются 

Г. Теряют физические свойства 

20.Неорганический теплоизоляционный материал, полученный обжигом вулканического стекла. 

А. Стекловата 

Б. Вспученный перлит 

В. Минеральная вата 

Г.  Пеностекло 

21.Органический теплоизоляционный материал, полученный формированием в горячих прессах массы 

приготовленной из измельченной древесины 

А. Сотовые пластмассы 

Б. Ячеистые пластмассы 

В. Цементный фибролит 

Г. Древесноволокнистые изоляционные плиты 

22.Для улучшения теплоизоляции соты ячеек заполняют: 

А Плотным материалом 

Б. Органическими вяжущими 

В Крошкой из ячеистых пластмасс 

Г. Древесной стружкой 

23.Первый материал, применявшийся как акустический: 

А. Ткани 

Б. Стекло 

В. Кирпичи 

Г. Камни 

24.Свойство большинства звукопоглощающих материалов: 

А. Водостойкость 

Б. Огнестойкость 

В. Гигроскопичность 

Г. Морозостойкость 

25. Самая большая группа органических вяжущих: 

А. Синтетические полимеры 

Б. Термоактивные вещества 
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В. Дегти 

Г. Черные вяжущие 

26.Полимерные вяжущие применяют для получения: 

А. Тонких облицовочных изделий 

Б. Композиционных материалов 

В. Легких кровельных материалов 

Г. Асфальтобетонов 

27.Материалы, образующие на поверхности деталей тонкие, плотные, неметаллические пленочные покрытия 

А. Лакокрасочные 

Б. Смазочные 

В. Текстильные 

Г. Химические 

28.Основная, необходимая составная часть всех лакокрасочных материалов 

А. Синтетические вещества 

Б. Органические растворители 

В. пленкообразующие вещества 

Г. Минеральные вещества 

29.Пластификаторы добавляют в состав лаков для: 

А. Эластичности лаковых пленок 

Б. Влагозащиты 

В. Электроизоляции 

Г. Кислотности 

30.Смазка для получения которых, в качестве загустителя применяют соли высших карбоновых кислот. 

А. Неорганические смазки 

Б. Смазка на смешанных мылах 

В. Мыльные смазки 

Г. Углеводородные 

 

Критерии оценки:  

Оценка Количество правильных ответов 

«5» 28-30 

«4» 25-27 

«3» 22-24 

«2» ≤21 

 

Эталоны ответов 

1в 2а 3а 4в 5б 6г 7в 8г 9а 10б 

11г 12в 13б 14а 15в 16г 17а 18г 19г 20а 

21б 22г 23в 24а 25а 26а 27а 28в 29а 30в 
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3. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

Перечень вопросов  к экзамену: 

 1. Решения правительства о развитии промышленности строительных материалов. 

Значение промышленности строительных материалов в народном хозяйстве. 

2. Физические свойства материалов: плотность, объемная масса, пористость, пустотность, гигроскопичность, 

влажность, морозостойкость, водостойкость, водопроницаемость, теплоемкость, теплопроводность, 

огнестойкость, огнеупорность. 

3. Механические свойства материалов: прочность, упругость, пластичность, хрупкость, твердость, 

истираемость, сопротивление удару. 

4. Специальные свойства материалов: химическая стойкость, газо-  и  паронепроницаемость,  акустические 

свойства. 

5. Строение дерева и древесины. Породы древесины, применение в строительстве. Влияние строения древесины 

на ее свойства. Понятие о физических и механических свойствах древесины. Влияние влажности на свойства 

древесины. Пороки древесины. Виды грибков-разрушителей древесины. 

Защита древесины от гниения. Сушка древесины, способы ее защиты от возгорания. 

 6. Виды лесоматериалов: круглый лес, пиломатериалы и заготовки, изделия строганые, погонажные, шпалы. 

  7. Классификация строительных металлов. Черные металлы:- чугун и сталь;   понятие   об   их   производстве.   

Чугуны. /Чугунное литье. Понятие об испытаниях металлов.  

  8. Виды, свойства и марки строительной стали: ее применение в строительстве и железнодорожном 

транспорте. 

9.Сортамент прокатных стальных изделий. Стальная арматура для железобетона. Рельсы. 

10. Общие   сведения   и   классификация   горных   пород: изверженные, осадочные и видоизмененные. 

Породообразующие минералы. Важнейшие виды горных пород, используемые для изготовления 

строительных   каменных   материалов сырьевые горные породы. 

11. Материалы и изделия из природного камня. Требования 

 к природным каменным материалам. Понятие о добыче, 

разработке и обработке природных каменных материалов, 

 12. Методы защиты природных каменных материалов от  разрушения. Приемка, маркировка, 

транспортировка и складирование материалов.  

13.Определение керамических материалов. Глины, их виды и свойства. Классификация керамических 

материалов и изделий. Понятие об общей технологической схеме производства керамических изделий.  

14. Кирпич глиняный обыкновенный, технические требования, применение в строительстве. 

15. Кирпич  и  керамические камни:  эффективные пустотелые,  пористые   (легкие),  технические 

требования,  эффективность и область применения. Понятие об индустриальных методах кладки кирпичных 

стен. 

16. Керамические изделия для облицовки фасадов; кирпич и камни лицевые керамические, плитки 

малогабаритные, ковровые мелкоразмерные мозаичные плитки, черепица. 

17. Керамические изделия для внутренней облицовки: плитки для облицовки стен майоликовые и фаянсовые, 

керамические плитки, керамические мозаичные. Трубы керамические, канализационные и дренажные. Виды 

огнеупорного кирпича. 

18. Технические требования к керамическим материалам. 

Понятие   об их испытании.   Приемка,   транспортирование и хранение материалов. Пути повышения 

эффективности производства и применения в строительстве керамических материалов. 

19. Воздушные вяжущие вещества. Воздушная известь Сырье, понятие о производстве.   Гашение, помол,   

твердение извести.   Виды   и   сорта,   извести.   Применение воздушной извести в строительстве. 

20. Гипсовые вяжущие. Строительный гипс. Сырье, понятие о производстве. Процессы схватывания и 

твердения. Замедлители и ускорители схватывания гипса. Применение гипса в строительстве. Гипс 

высокопрочный, его применение. Транспортирование и хранение гипса. 

21.Магнезиальные вяжущие вещества. Сырье, понятие о производстве. Виды магнезиальных вяжущих 

веществ, их свойства и применение в строительстве. 

22. Растворимое стекло и кислотоупорный цемент, понятие об их производстве, применение их в 

строительстве. 

23. Гидравлические вяжущие. Гидравлическая известь: понятие о еѐ свойствах и применении. 

24. Портландцемент, его определение, сырье, понятие о производстве мокрым и сухим способами. Марки 

цемента. Ускорители схватывания и твердения цемента. Коррозия портландцемента. Применение 

портландцемента в строительстве. 

25.Понятие о разновидностях портландцемента; гидрофобный, пластифицированный, белый и цветной, 

сульфатостойкий и быстротвердеющий. 

26.Гидравлические добавки, их виды, свойства и применение. 
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27.Пуццолановый портландцемент и шлакопортландцемент; понятие об их производстве, свойствах и 

применении. 

28.Понятие об известково-шлаковом, известково-пуццолановом, сульфатно-шлаковом, а также местных 

бесклинкерных цементах. 

29.Глиноземистый цемент: сырье, получение, особые свойства, применение в строительстве. 

30.Расширяющийся и безусадочный цементы, их свойства и применение. 

31.Приемка, транспортирование и хранение цемента. Технико-экономические показатели и требования по 

экономному расходованию цементов. 

32.Основные сведения о бетоне. Определение и классификация бетонов. Тяжелый бетон. Материалы для 

тяжелого бетона. Требования к воде для затворения и поливки бетона. Заполнители, требования к ним. Понятие 

о добыче, дроблении, сортировке и обогащении щебня, гравия и песка для бетонов. Транспортирование и 

складирование заполнителей. 

33.Свойства бетонной смеси: подвижность, удобоукладываемость. Жесткие бетонные смеси, их особенности и 

преимущества. 

34. Свойства бетона. Прочность бетона (класс). Факторы, влияющие на прочность бетона. 

35. Понятие о централизованном приготовлении товарного бетона на заводах. Правила перемешивания 

бетонной смеси, транспортирование, укладка и уплотнение. Уход за уложенным бетоном в различных 

условиях. Влияние указанных факторов на прочность бетона. Проверка прочности бетона. 

36. Понятие о специальных видах тяжелого бетона: кислотоупорном,   гидротехническом,   жаростойком,   

декоративном бетоне для защиты от радиоактивного воздействия. 

37. Легкие бетоны, их классификация и основные свойства. 

38. Легкий бетон на пористом заполнителе, его свойства применение. 

39.Заполнители для легкого бетона, требования к ним. 

Свойства легкого бетона; объемная масса, теплопроводность, 

Морозостойкость, прочность (классы).   Особенности   подбора 

состава. 

40. Понятие о крупнопористом бетоне и поризованном бетоне. 

41. Ячеистые бетоны. Теплоизоляционные, пенобетоны и 

Газобетоны 

42. Понятие о газо- и пеношлакобетоне, газосиликатах, Пеносиликатах, газозолосиликатах и их применение в 

строительстве. 

 43. Понятие о железобетоне. Монолитный и сборный железобетон. Подразделение сборных железобетонных 

деталей и конструкций по назначению, виду бетона и способу армирования. Значение сборного железобетона в 

индустриализации строительства железных дорог. 

44. Основные способы производства сборного железобетона: поточно-агрегатный, стендовый, виброкассетный, 

конвейерный и вибропрокатный. 

45.Понятие о технологической последовательности изготовления железобетонных шпал: заготовка арматуры, 

армирование, укладка и уплотнение бетонной смеси, термовлажная и тепловая обработка. 

46.Понятие о технологии изготовления деталей на основе легких бетонов. 

47.Понятие об изготовлении строительных деталей из ячеистых бетонов автоклавного твердения. 

48.Бетонные и железобетонные детали для гражданского и промышленного строительства: элементы сборных 

фундаментов, блоки стен подвалов, балки, плиты, настилы, панели перекрытий  и  покрытии;   колонны,   

ригели,   арки,   фермы, шпалы, опоры контактной сети. 

49. Бетонные и железобетонные элементы пассажирской 

платформы. 

50. Виды строительных растворов по назначению, по объѐмной 

 массе, виду вяжущего вещества. 

51. Свойства смеси раствора: удобоукладываемость, водо- 

удерживающая способность и подвижность. Определение 

подвижности. 

52. Пластификаторы минеральные и органические; их 

виды и значение для экономии вяжущих веществ. 

53. Прочность раствора (марка раствора). 

54. Растворы для каменной кладки и монтажа крупно 

блочных и крупнопанельных стен; их виды, состав и области 

применения.  

55. Растворы для штукатурных и отделочных работ; их 

виды, состав, области применения. 

56. Силикатные и силикатно-бетонные каменные материалы 

 и изделия автоклавного твердения.  
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57. Силикатный кирпич: сырье, производство, технические 

требования, область применения и экономичность. 

58. Силикатный бетон плотный и ячеистый; понятие 

о составе, получении, свойствах. 

59. Виды строительных изделий из плотных и ячеистых 

силикато-бетонов. 

60. Изделия из гипса и гипсобетона. Свойства гипсового вяжущего вещества обычного и водостойкого 

гипсоцементно-пуццоланового. Виды заполнителя   в гипсобетоне.   Свойства гипсобетона. 

61.Виды изделий из гипса. 

62.Асбестоцементные изделия/Сырье, понятие о производстве и свойствах. 

63.Виды асбестоцементных материалов. 

64.Битумные вяжущие вещества: природные и нефтяные. Виды нефтяных битумов по консистенции и 

назначению. 

65.Дегтевые материалы: каменноугольные дегти, пек, масла; их получение, свойства, применение. Способы 

отличия битумов от дегтей. 

66.Асфальтовый порошок и его заменители. Асфальтовая мастика. Асфальтовые и  дегтевые бетоны и 

растворы (горячие и холодные), их состав и применение. 

67.Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы. 

68.Дегтевые кровельные материалы. 

69.Гидроизоляционные материалы. 

70.Правила упаковки, перевозки и хранения битумных, рулонных, кровельных, гидроизоляционных 

материалов. 

 71. Применение полимерных   материалов   в современном строительстве. Составные части пластмасс: 

связующее — полимер, пластификатор, краситель, стабилизатор, наполнитель. 

72. Положительные и отрицательные свойства пластмасс. 

Понятие о способах производства  строительных материалов 

на основе пластмасс.  

73. Рулонные материалы.  

74. Плиточные материалы. 

75. Монолитные мастичные покрытия для полов и пластобетоны; их состав, область их применения.  

76. Материалы для стен конструкционные и отделочные. 

77. Клей и мастика для крепления отделочных материалов вклеивания строительных конструкций. 

78. Назначение теплоизоляционных материалов, их структура и свойства, требования к ним, их значение для 

крупнопанельного строительства. 

79. Органические материалы (жесткие и гибкие). Плиты 

древесноволокнистые, изоляционные, цементно-фибролитовые. 

80. Неорганические материалы (жесткие, гибкие, рыхлые), 

Вата минеральная   и материалы   на ее основе.   Их   характеристика и область применения. 

81. Электротехнические   материалы:   виды,   применение. 
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Критерии оценки за устный ответ на экзамене 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

1.     полно раскрыто содержание материала билета; 

2.     материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется 

терминология; 

3.     показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

4.     продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

5.     ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

6.     допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

1.     в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

2.     допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

экзаменатора; 

3.     допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию экзаменатора. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

1.     неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

2.     имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3.     при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

1.     не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2.     обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; 

3.     допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 

4.     не сформированы компетенции, умения и навыки. 
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